CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES





LADRILLOS DE BAJA SUCCIÓN





Son los ladrillos que tienen una succión inferior a 0,05 g/cm2.min. Por este motivo para que su puesta en obra sea correcta, se han de seguir una serie de recomendaciones especificas:





Morteros para ladrillos de baja succión:





Puesto que estos ladrillos presentan unos niveles de succión inferi
